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Die Belegreife von Estrichen
beschaftigt uns weiter

Die Qualitat von Prufverfahren, Messmethoden und Baustoffuntersuchungen stand im Mittelpunkt des diesjahrigen
Deutschen Sachverstandigentages fiir Parkett, FuBbodentechnik und Unterbdden, der erstmals im Maternushaus in
K6In stattfand. Wir fassen nachstehend eine Auswahl von Vortragen zusammen.

Das reichlich ausgefiillte Seminarprogramm weckte im
Vorhinein Erwartungen, denen die Gastgeber des Deut-
schen Sachverstdndigentages fiir Parkett, Fulbodentechnik
und Unterboden mit einem aktuellen Mix an Themen ge-
recht wurden. Die Vortrage — wie immer engagiert und um-
sichtig moderiert vom Sachverstindigen-Obmann Manfred
Weber — waren, wie auch in den vergangenen Jahren, nicht
nur auf Parkett- und Bodenleger ausgelegt, sondern richte-
ten sich durchaus auch an Sachverstindige der Raumaus-
statter, der Maler und der Estrichleger.

Zur Schnittstellenkoordination

Anhand der aktuellen Fachinformation zur Schnittstel-
lenkoordination gab Bernd Quiel, Vorsitzender im Arbeits-
kreis Technik im Bundesverband Fliachenheizungen und
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Fldchenkiihlungen e.V. (BVF), einen Einblick in seine Ar-
beit. Der Wunsch nach schnellerem und diinnerem Bauen
werde tiber die ,,DIN 18560 Estricharbeiten nicht ausrei-
chend abgedeckt. Quiel bestétigte den Riickgang von ge-
normten Heizungssystemen. Das Kiihlen mit Flachenhei-
zungssystemen liege weiter im Trend — vornehmlich in
Form von abgehéngten Deckensystemen und fiir die Raum-
kithlung ausgelegt. Die Zusammenhénge seien in der aktu-
alisierten Fachinformation zwischen den einzelnen Gewer-
ken mit aktuellem Bezug abgestimmt worden — ergénzt
durch die geltenden Normen und technischen Regeln. Die
darin enthaltenen Checklisten und Protokolle dienten der
Dokumentation der Planungs- und Arbeitsschritte bis zur
Ubergabe eines mangelfreien Gewerkes.

Zur Belegreife von
Calciumsulfatestrichen

Sachverstiandiger und Normungsbeauftragter Norbert
Strehle nahm zur Diskussion iiber die Belegreife auf be-
heizten Calciumsulfatestrichen mit ihren Streitwerten von
0,3 % bzw. 0,5 % Stellung. Nachdem lange keine Schiden
nachweisbar waren, die sich aus dieser Heraufsetzung des
Wertes ergaben, seien die Auswirkungen der misslichen
Anderungen inzwischen in der Praxis angekommen. Das sei
auch zu erwarten gewesen, denn die erfolgte normative An-
hebung um 0,2 % sei prozentual gemessen am Ausgangs-
wert durchaus erheblicher, als es iiberschldgig den An-
schein hitte. Strehle berichtete von zwei Beispielen. Ein-
mal hitte ein Auftragnehmer bei 0,4 % Estrichfeuchte Be-
denken angemeldet, wurde jedoch wegen der bestehenden
Norm mit einem Belegreifwert von 0,5 % verpflichtet, mit
der Verlegung zu beginnen. Im Ergebnis musste der Boden
komplett entfernt werden. In einem anderen Fall war der
FlieBestrich fiir 1,0 % Belegreife vom Hersteller freigege-
ben worden. Nach erfolgter Bedenkenanmeldung wurden
0,6 % Estrichfeuchte von der Anwendungstechnik des Lie-
feranten gemessen. Priifungen im anschlieend darauf ver-
legten Parkett ergaben Werte von 11,5 % HF, in gro3erer
Tiefe gar 13,0 % Holzfeuchte mit entsprechenden Fuf3bo-
denbildern. Strehles Fazit: Jeder Produzent und Bindemit-
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Bernd Quiel empfahl die aktuelle Fachinformation
zur Schnittstellenkoordination.

Schichtprodukten.

tellieferant muss fiir seine Produkte eine verbindliche An-
gabe zur Belegreife machen, wenn keine gemeinsam trag-
fahige Regelung fiir den Zielwert gefunden werden kann.

Zum Hinweisblatt Fertigteilestriche

Das Hinweisblatt 4.9 — Fertigteilestriche (FTE) auf Calci-
umsulfat- und Zementbasis stand im Mittelpunkt der Aus-
fiihrungen von Ernst Weinzierl, SV fiir Parkett und Boden-
beldge. Er verwies darauf, dass bei der Verlegung von FTE
der Baukorper des dafiir geeigneten Gebédudes unbedingt
geschlossen sein miisse. Alle Ausbauarbeiten, die Schmutz,
mechanische Belastungen oder Feuchte eintragen konnten,
sollen beendet sein, anderenfalls seien sie als besondere
Leistung durch geeignete Malnahmen zu schiitzen. Weiter-
hin seien die bauklimatischen Bedingungen vor, wihrend
und nach der Verlegung vom Auftraggeber bis zur Abnah-
me durchgehend sicherzustellen. AuBlerdem sei es sehr
wichtig, den FTE nach Fertigstellung zeitnah zu belegen.
Die genannten Forderungen des Hinweisblattes seien zwar
Allgemeingut des Kenntnisstands der damit befassten
Fachkreise, wiirden aber von Architekten oftmals nicht

Cuarps & Wl@m

lhr Partner fiir i,'m,._ und

Fir jeden
Estrichleger
das Richtige!

Bundhosen - Latzhosen
— Chaps — Knieschoner

Bestellungen bei Chaps & More oder Ihrem Handler

www.chaps-and-more.de * Tel. 05224-93741-0 » Fax 05224-93741-11

24 | & 206

Richard Kille thematisierte Verlegerisiken bei
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Dr. Norbert Arnold forderte ein Feedback zum neu-
en Merkblatt ,Raumklima” ein.

ausreichend beachtet werden, so Weinzierl. Bei geklebtem
Parkett sei der FuBbodenaufbau auf die Verformbarkeit
des FTE abzustimmen. Je nach Parkettart konnen eine gro-
Bere Dicke oder mehrere Lagen des FTE erforderlich sein,
damit bei einem Klimawechsel Aufwolbungen verhindert
oder minimiert werden, gab Weinzierl als Obmann des Ar-
beitskreises FTE im BEB einen speziellen Hinweis fiir
HolzfuBbodenkonstruktionen ans Auditorium weiter.

Zum Begriffswirrwarr bei
Estrichbeschleunigern und Schnellestrichen

Frank Ruschke, Parkett- und Estrichlegermeister von der
e-4 Bauchemie in Mellau, Osterreich, befasste sich mit den
Funktionsweisen der Estrichbeschleuniger. Zunéichst merk-
te Ruschke jedoch an, dass falsche Begrifflichkeiten im Zu-
sammenhang mit beschleunigten Estrichen fiir Verwirrung
sorgen. So sei der in der Baupraxis geldufige Sammelbegriff
Schnellestriche® fiir Schnellzement-Estriche und Normal-
zement-Estriche mit Estrichzusatzmitteln (EZM) aufgrund
der unterschiedlichen Eigenschaften der Estrichtypen nicht
zutreffend und irrefithrend. Normalzement-Estriche mit
EZM werden, weil ihnen eine beschleunigende Wirkung
zugesprochen wird, als ,,beschleunigte Estriche bezeich-
net. Doch auch dieser Begriff sei nicht genormt, genauso
wenig wie der des ,,Beschleunigers®. Dariiber seien unter
dem Terminus EZM eine Vielzahl unterschiedlicher Pro-
dukte und Wirkungsweisen zur Modifizierung von Estri-
chen zusammengefasst. Die Bezeichnung ,,Beschleuniger®
sei selbst in der Praxis nicht genau definiert. Es gébe Erhéar-
tungsbeschleuniger, die wegen ihrer hohen Friihfestigkei-
ten eine schnelle Belastbarkeit versprachen, oder Trock-
nungsbeschleuniger, die die Wartezeit zur Belegreife ver-
kiirzen sollen. Demgegeniiber gidbe es Trocknungsbe-
schleuniger, die bei erhohten Belegreifwerten ihren Einsatz
suchten. Ruschke pléddierte bei allem Begriffswirrwarr
dafiir, auf partnerschaftlich dem Handwerk gegeniiber
agierende Estrichzusatzmittelanbieter zuriickzugreifen im
Interesse des Gelingens der Fulbodenbaustellen.
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Ernst Weinzierl: Architekten beachten die raumkli-
matischen Verhdltnisse bei Verlegung auf Fertig-
teilestrichen oftmals nur unzureichend.

KRL-Messung.

Zum Merkblatt Raumklima

Der Bundesverband Parkett und FuBbodentechnik hat ge-
meinsam mit der technischen Kommission Bauklebstoffe
e.V. (TKB), das TKB-Merkblatt 17 zum Thema ,,Raum-
klima — Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbelédge
und Verlegewerkstoffe wihrend der Verlegung und der
Nutzung* erstellt. Auf dem Sachverstindigentag stellte
der TKB-Vorsitzende Dr. Norbert Arnold die Unterlage
vor, die erstmals nur elektronisch verteilt wird. Sie sei in

Dr. Thomas Brokamp leitete den Seminarblock zur
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Norbert Strehle: Die neuen Werte zur Belegreife
von Calciumsulfatestrichen haben inzwischen
Schéden in der Praxis zur Folge.

sehr zeitaufwendiger Arbeit entstanden und Teil eines
dynamischen Prozesses. Deshalb erwiinsche man sich, so
Arnold, ausdriicklich Feedback.

In dem Merkblatt gibt es differenzierte Hinweise zur Er-
stellung geeigneter raumklimatischer Bedingungen. Dabei
sei immer die technische Machbarkeit und Verhiltnis-
maBigkeit im Auge zu behalten. Die Festlegung und Ein-
stellbarkeit des Nutzungsklimas sei Sache des Planers, die
Einstellung selbst die des Nutzers.

O GLASS AG

PARTNER DES FUSSBODENPROFIS

GLASS-0S-SYSTEME
Fiir komplexe Anforderungsprofile

GLASS AG

Seit 1960 ist die GLASS AG spezialisiert auf
Bodensysteme. Das Produktportfolio ist um-
fassend und erstreckt sich von schnell
trocknenden und energiesparenden Estrich-
systemen fiir Neu- und Altbauobjekte, {iber
hochfeste Estriche und Riittelbodensysteme
fiir die industrielle Nutzung, Sichtestriche
und Sanierestrichkonzepte bis hin zu Be-
schichtungssystemen fiir unterschiedlichste
mechanische, chemische und witterungs-
bedingte Belastungen.

GLASS AG - Partner des FuBbodenprofis!

BEWAHRTE BESCHICHTUNGSSYSTEMLOSUNGEN

Mit den Systemen GLASS-0S-8, GLASS-0S-11b und GLASS-0S-11a bietet die GLASS AG hoch-
wertige und stimmige Systeme fiir dauerhafte und sichere Beschichtungen bei komplexen
Anforderungsprofilen beispielsweise im Bereich Parkhduser, Logistik- und Lagerzentren. Die
Beschichtungssystemldsungen eignen sich sowohl fiir Neubauprojekte wie auch im Zuge von
Sanierungen. Sie erfiillen die aktuellen ISO-Qualitétsstandards sowie die Anforderungen der
DIN-EN 1504-2 und des DAfSth.

KONTAKT.

GLASS AG
GewerbestraBe 13
D-79258 Feldkirch
Fon 07633 958060
Fax 07633 9580626
info@glass.ag

Wir informieren Sie gerne ausfiihrlich.

www.glass.ag
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Zur KRL-Messung

Im Seminarblock rund um die KRL-Messung stellte Dr.
Thomas Brokamp nochmals die bisherigen Initiativen zur
Etablierung dieser Messmethode vor. In einer anschlieBen-
den Podiumsdiskussion wurde von den Befiirwortern die
Hoffnung ausgesprochen, dass die KRL-Messung langfristig
der géngigen CM-Methode ebenbiirtig werde. Diese sei wei-
terhin wichtig — auch um die Aussagekraft der KRL-Prii-
fung daran zu messen. Allerdings miisse man den hand-
werklichen Aufwand und die Unsicherheiten in der Anwen-
dung immer im Hinterkopf behalten. Wihrend man bei-
spielsweise in Osterreich im Begriff sei, die luftfeuchtefo-
kussierte Baustoffpriifung bei der nichsten Uberarbeitung
in der Norm zu etablieren, sei in Deutschland die CM-Mes-
sung gegenwirtig anerkannte Regel der Technik, die KRL-
Priifung dagegen Stand der Technik. So brachte jedenfalls
Arnold in der Diskussion seine Einordnung der Verfahren
zum Ausdruck. Die anschlieende Diskussion offenbarte
aber auch Kritik an der KRL-Messmethode (sieche Kasten).

Zur MaB3anderung bei elastischen
Bodenbeldgen

Der Sachverstidndige Richard Kille stellte die MaB&nde-
rung bei elastischen Bodenbeldgen der neuesten Generati-
onen in den Fokus seines Vortrages. Deren Vielseitigkeit
und unterschiedliche Verlegearten (lose gelegt, schwim-
mend, fixiert, vollflichig geklebt) interpretieren das Thema
MaBinderung und MaBhaltigkeit vollig neu. Nach Fugen-
bildungen durch Materialschrumpfungen und Weichma-
chereinfliisse der Klebstoffe treten mittlerweile Probleme
auf, die auf unterschiedlichsten Ursachen beruhen. Das
bunte Potpourri der Schichtprodukte berge diverse Risi-
ken, so dass gerade deren Verlegung unbedingt in die Hand
eines Fachmannes gehort, sagte Kille. Leider wiirden sie
aber vollig anders verkauft. Schiden, die auf Nutzungsfeh-
lern, falschen Unterlagen, Nichtbeachten von Temperatur-
einfliissen oder Ahnlichem beruhten, gehorten zu den Kin-
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KRL-Messung

Kritische Stimmen aus dem Publikum

Im Rahmen der an den Sachverstandigentag in KéIn an-

schlieBenden Podiumsdiskussion gab es einige kritische

Stimmen aus dem Publikum, die die Nachteile der KRL-

Messmethode aufgriffen:

= Estriche ohne Zusatzmittel gibt es nicht mehr. Der
Wert 2 CM-% gilt in Fachkreisen mittlerweile als si-
cher. Wenn eine andere Messmethode gefordert wird,
muss diese sicher sein. Hinsichtlich der Messgenauig-
keit ist die Schwankungsbreite der Ergebnisse bei der
KRL-Messung hoher. Das gilt insbesondere fiir die an-
gegebenen Prozentzahlen. 75 Prozent relative Luft-
feuchte im Estrich bedeuten nicht, dass tatsachlich
2 CM-% vorliegen und der Estrich damit belegreif ist.
Oder will man den Belegreifwert absenken?

= Die KRL-Messung als reine Baustellenmessung ist ein
absolutes ,No-Go".

= Problematisch ist ebenfalls der Umstand, dass im Streit
zwei unterschiedliche Messungen von zwei Parteien
eine einheitliche Aussage nicht einfacher machen.

= Esist schwierig festzustellen, wo sich die fiir die Mes-
sung ndtige untere Estrichhélfte befindet.

= Um die Temperatureffekte einer KRL-Messung richtig
zu beurteilen, benétigt man viel Erfahrung.

= Man braucht in der Praxis auf der Baustelle mehr Zeit.

= Nach 20 bis 25 Minuten kann man aus den KRL-Wer-
ten noch nicht die richtigen Riickschlisse ziehen. Be-
legreifwert absenken.

derkrankheiten, mit denen man in der Sachverstdndigen-
Praxis derzeit rechnen miisse.

Zum Verhiltnis Sachverstandiger und Gericht

Der Vorsitzende Richter am Landgericht Bonn, Manfred
Kaufmann, berichtete iiber die Tatigkeit als Sachverstandi-
ger aus Sicht der Rechtsbarkeit. So empfahl er, beispiels-
weise miindliche Gutachten gegebenenfalls durch Tischvor-

Vorbereitungskurs zur Erlangung der

- - : lagen zu ergédnzen. Man konne das Gericht bitten, solche
Gesellenpriifung fur Estrichleger

Arbeitsunterlagen zu beauftragen, um sie dann vorab zuzu-
senden, damit die Parteien sich auf die Ausfithrungen vor-
bereiten konnten. Der Richter bedauerte, dass die Kommu-
nikation zwischen Sachverstindigen und Gericht immer
noch zu wenig ausgeprigt sei, gerade wenn es um die fach-
lich zielfiihrende Formulierung der Beweisfragen gehe. Da
gelegentliche Aufforderungen von Quotelungen eigentlich
Rechtsfragen beriihrten, empfahl er eine spezielle Formu-
lierung, die den Sachverstédndigen aus dem Dilemma befrei-
en wiirde: ,,Aus technischer Sicht beteiligt an der Ursache
des Mangels war ...« ll Walter Pitt

Termin: Januar/Februar 2019 (3 Wochen)
Ort: Bildungszentrum Niirnberg

Inhalte: Baustoff- und Fachkunde, Estrichtechnologie,

Toleranzen, Belage, Dammung, Bauphysik

Voraussetzung:
Nachweis vom Arbeitgeber mit mindestens 5-jahriger Tatigkeit als Estrichleger
Akademie
Weitere Informationen finden Sie unter
www.hwk-bildungscampus.de/estrich
Telefon 0911 5309-258

Handwerkskammer
fiir Mittelfranken




